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ACREDITAMOS EM PARCERIAS
FORTES COMO 0 ACO

FABRICA: Estrada Palmeira, 255 | 89248-000 | Garuva/SC
COMERCIAL: R. Bela Vista, 18 - Sala 202/203 | 89221-060 | Joinville/SC.
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HA MAIS DE 30 ANOS SE DESTACANDO
COM QUALIDADE E INOVACAO




Uma empresa especializada na

fabricacao de Granalhas para =
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Garuva Abrasivos nasceu em 25 de outubro de 1990, = 1,000 , = |een |l emenl - i 5 B B
fabricando, naquela época, granalhas de ferro. Em 2001, 20 0850 = = = 96%min  85%min : 10%max 0 =
implantou a fabrica de ago e expandiu o mercado de atuagao. 2 0,710 = = - = 96%min  85%min - 10% max -
Desde entdo, evoluiu e se destacou pela producao de 30 0600 - - = = ~ 96%min  85%min s 0
granalha de ago, tanto no formato esférico, quanto angular. 35 0,500 - - - - - - LA - 0e e
40 0,425 - - - - - - - 85%min -
Com mais de 30 anos de histéria, hoje a empresa possui ;2 g’izz 97%_mm Bou"m.m
expressiva participagdo no mercado brasileiro e exporta © 01180 B ) : ) ) } : ; 90.,,: m:n

produtos para varios paises, sempre prezando pela qualidade
e inovagao.
Especificacao Granulométrica

0 = = - = = = = =

Os principais setores atendidos sao: corte de marmores e

granitos, dleo e gas, naval, construgao, metal-mecanico, -
automotivo, maquinas e implementos agricolas. g | 289 g
10 200 - 0 - - = - - = 5 2
12 170 80%min - 0 - = - - - . g
@ GRANALHAS ESFERICAS E ANGULARES 1% 140  90%min  80%min - 0 - - - - = E
* Limpeza de pegas fundidas e forjadas; 16 118 - 90%min  75%min - 0 - - = = 5
+ Decapagem de chapas e perfis; 18 1,00 - - 85%min  75%min = 0 - = 5
+ Shot Peening; 20 085 - - = - = . - = .
* Preparagao de Superficies. 250 || o7 - - - 85%min  70% min = 0 - -
30 060 = : 5 = = - . = 5
RIGOROSO PADRAO DE QUALIDADE 35 0,50 = e = = = = - = -
Conforme especificagdes e normas SAE, 40 0425 - = 5 = 80%min  70% min = 0 +
ASTM e SFSA. R : : - : - - - -
50 0,300 = = = = = 80%min  65% min - 0
CERTIFICAQAO 80 0,180 - = - - - - 75%min  65% min -
Sistema de Gest&o de Qualidade 1SO 9001. ) | G = 7 2 2 3 = z 75%min  60% min
200 0075 - - - - - = - - 70%min
Granulometria C% Mn% Si% P% S%
Tipo C40- 47 HRe $70a5110 035-1,20
TipoE 44 - 51 HRc Esférica (SAE | 827) S170 080-120 050-~120 >040 <005 <005
TipoB50-57 HRc >5230 060~1,20

TipoD 54 -61HRc
TipoA60-67 HRc

Esférica (SAE ) 827) >7,0(g/cm3) Martensita revenida uniforme com
Angular (SAE J 1993) 7.3 (g/cm3) carbonetos bem distribuidos

Angular (SAE J 1993) s 0,80~1,20 060~120 >040 <005 <005

SAE: Society of Automotive Engineers, Inc. ASTM: American Society for Testing and Materials SFSA: Steel Founders Society of America
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